QIS QLATEX

HARC VE BETON KATKILARI

HARGC, BETON, PUSKURTME BETON, SIVA VE SAPLAR iCiN ADERANS ARTIRICI VE GECIRIMSIZLIK SAGLAYICI KATKI

TANIMI

QIS QLATEX, ¢cimento esasli
siva ve tamir harclariicin
catlamayi onleyen, harglarin
kimyasal direncini ve muka-
vemetini artiran, gegirimsizlik
ve uygulandi§i ylzeye yiksek
aderans saglayip giicli ve
kalici bir bag olusturan,
sentetik kaucuk - lateks
esasli har¢ katkisidir.

KULLANIM ALANLARI

v/ Tamir harclarinda; Bozuk beton yiizeylerinin ve sivalarin
tamiri icin hazirlanan har¢larda aderans katkisi olarak.

v/ Siva harclarinda; Duvar, tavan gibi her tirld i¢ ve dis sivanin
su gecirimsizlik ve aderansinin saglanmasinda katki olarak.

v/ Kaplama harg¢larinda; Dogal tas, tugla gibi malzemelerin
dosenmesi icin hazirlanan harc¢larda asinmaya dayanikli
katki olarak.

v Seramik, mozaik yapistirma harclarinda; Her tirlid seramik,
mozaik vb. yapistirma uygulamalarda aderans artirici
olarak.

v/ Eski beton - taze beton arasinda yapistirici olarak; Eski
beton lizerine taze beton uygulamalarda soguk derz
olusumunu dnlemek ve iyi yapisma saglamak igin.

v/ Plskirtme Betonda bag gliclendirici katki olarak;
Puskirtme beton uygulamalarinda, eski ve yeni plskirtme

beton katlar arasinda bag yapici, aderans ve yapisma artirici,

yalitim saglayici katki olarak.

OZELLIKLER

v/ QLATEX likit malzemesi ile karistirilan harcin mekanik

dayanimi (basing, egilme, darbe, asinma gibi) artar.

Bizilmeyi ve catlamalari azaltir.

Gegirimsizlik ve esneklik saglar.

Donma-¢ozilmeye direnci artirir.

Yiksek alkali ortamlarindan etkilenmez.

Korosiv dedildir. Klor icermez. Donatiya zarari yoktur.

Harcin beton, cam, metal, tahta, koplk gibi ylizeylere

aderansini saglar.

Uygulandigi yapinin kimyasallara ve dis etkenlere karsi

dayanikliigini artirir.

v/ Plskirtme betonda katmanlar arasinda yalitim ve aderans
saglar.
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UYGULAMA

Yiizey Hazirugi

v/ Ylzey tozdan, yagdan, kiir maddesinden, boya ve diger
yapismayi énleyici maddelerden arindiritmalidir.

v Ust tabakasi zayif olan yiizeyler piiriizlendirilmelidir.

v Catlaklar, bozuk yiizeyler tamir edilmelidir.

v/ Emiciyuzeyler uygulamadan 6nce suya doyurulmali,
uygulama oncesi biriken serbest su alinmalidir.

v Celik donati pasli ise temizlenmeli ve gerekirse korozyon
onleyici Urtinler ile kaplanmali veya yenilenmelidir.

Karisim

Asagida belirtilen tabloya gore yapilan karisimlarda, once toz
haldeki malzemeler olan ¢imento ile kum, ve likit haldeki
malzemeler olan QLATEX ile su ayri ayri karistirilir. Sonra toz
cimento-kum karisimi likit QLATEX-su karisimina ilave edilerek
boza kivamina gelene kadar karistirilir. istenilen kivam elde
edilene kadar ¢cimento-kum karisimina QLATEX:su miktari
eklenerek veya azaltilarak ayarlanabilir.

Uygulama

v/ Tabloda belirtilen uygulama sekillerine gore firca ile yapilir.

v/ Duiz ve emici olmayan ylizeylerde dnce aderans artirici
grout harci ve astar harci yasken istline harc uygulanir.

v/ Genis alan ve kalin uygulamalarda, en fazla 1 cm olmak

lizere, birkac kat uygulanabilir.

Yiizey bitirme uygulamadan hemen sonra yapilmalidir.

Fazla malalama har¢ta cekmeye sebep olabilir.

Yeni uygulanmis harc dondan ve direk glines veya riizgardan

korunmalidir.
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SARFIYAT

Kullanilan malzeme, yizey, har¢ kalinligi, ortam sartlari ve
uygulamaya gore degisir.

Asagidaki tablodaki degerler teoriktir.

Genelde QLATEX, temiz karisim suyuna 1:1 - 1:4 (QLATEX : su)
oraninda karistirilarak kullanilir.




QIS QLATEX

HARC VE BETON KATKILARI

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

v Orijinal ambalajinda, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandirilmis ortamlarda, dogrudan gilines isi§i ve dondan
korundugu depolandigi zaman raf émrd 1 yildan fazladir.

v Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢oziildiikten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.

TEKNIK VERILER
Malzeme yapisi Sentetik kauguk - Lateks

(stirenbutadien)

Gortinim Beyaz sivi emiilsiyon
Yogunluk 1.015+0.01 kg / lt
pH 8-12

Uygulama isisi +5°C / +35°C

Donma noktasi -5°C

Standartlar TS EN 934-5
Bayindirlik poz no 04.613/1-i

GUVENLIK ONLEMLERI

Katkinin cilt ve goz ile temasi onlenmeli, temas halinde bol
su ile ylkanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkac bardak
su i¢ip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir. Kullanim sirasinda
eldiven, koruyucu gozlik kullanitmalidir.

TEORIK KARISIM ORANLARI (agirlik¢a) (Su:Gimento orani 0,50)

Uygulama QLATEX Su
Eski beton - taze beton

arasinda astar ve yapistirici

2 mm kalintiga kadar harclar

2 - 5 mm kalinlik arasi harclar
5-15 mm kalinlik arasi harglar
Piskirtme betonda katlar arasinda
bag yapici aderans katkisi olarak 1

(10 mm)] 2-3 kg/ m2
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Cimento

Kum Agrega (dogal kum) QLATEX kullanimi
4 4 0.1-0.5mm ~ 200 gr/m?
4 4 0.1-0.5mm ~ 200 gr/m?
4 4 0.1-1.0mm ~ 400 gr/m?
4 4 0.1-3.0mm ~ 800 gr/m?
1 1 0.1-0.3mm (5 mm) 1-2 kg/ m?

New surface

Old surface




